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Apresentação

Embalagem contendo 01 seringa de 4g, disponíveis nos seguintes códigos:

06130710016 - TPH SPECTRUM REP A1
06130710001 - TPH SPECTRUM REP A-2
06130710002 - TPH SPECTRUM REP A-3
06130710003 - TPH SPECTRUM REP A 3,5
06130710004 - TPH SPECTRUM REP B-1
06130710005 - TPH SPECTRUM REP B-2
06130710007 - TPH SPECTRUM REP C2

Composição

Resina Uretano, Pó de vidro, Aerosil, Canforoquinona, EDAB, BHT, Concentrado, Pigmento e Uvinul.

Indicações de Uso

Indicado para restaurações de dentes anteriores e posteriores em cavidades classe I, II, III, IV e V.

Contraindicações

Contra indicado a indivíduos sensíveis a monômeros polimerizáveis.

Advertências e Precauções

- TPH SPECTRUM contém monômeros polimerizáveis que podem causar sensibilização da pele (dermatite alérgica de 
contato) em indivíduos suscetíveis. Após o contato, lavar completamente a área com água e sabão. Se ocorrer sensi-
bilização ou outra reação alérgica, descontinuar o uso. 
- Não usar TPH SPECTRUM em conjunto com outros materiais que contenham eugenol, pois estes podem interferir no 
endurecimento e causar amolecimento dos componentes poliméricos do material. 
- Recomenda-se que durante todos os procedimentos clínicos profissional, auxiliares assim como pacientes utilizem 
óculos de proteção. 
- USO PROSISSIONAL   

Efeitos Adversos

Não há efeitos adversos.

Instruções Passo a Passo

SELEÇÃO DA COR
Para uma correta seleção de cor na escala Padrão, identificar qual a tendência de cor do paciente: AMARELO, MAR-
ROM, CINZA ou VERMELHO.
A seleção de cor deverá ser feita antes dos procedimentos restauradores, enquanto o dente estiver hidratado. Uma 
profilaxia prévia com Pasta Profilática Nupro deve ser realizada para a remoção de pigmentações e placa bacteriana 
da superfície do esmalte dental.
Comparar o código da escala de cores com o da seringa.

PREPARO CAVITÁRIO
Restaurações Anteriores:
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Utilizar preparos cavitários convencionais para restaurações Classes III, IV e V.
Restaurações Posteriores:
Utilizar preparos cavitários convencionais, porém realizar um bisel nos ângulos cavo superficiais para facilitar o condi-
cionamento ácido do esmalte. Não deixar resíduos de amálgama ou de outros materiais de base no interior das cavi-
dades, pois poderão prejudicar na transmissão de luz e no endurecimento do material restaurador.
PROTEÇÃO PULPAR (antes do condicionamento ácido)
Nas cavidades profundas, cobrir a dentina próxima à polpa dental (1 mm ou menos) com uma camada de hidróxido de 
cálcio (Dycal ou Hydro C), deixando livres as outras paredes da cavidade para união com Prime & Bond 2.1 ou XP Bond.

COLOCAÇÃO DA MATRIZ
Para restaurar anatomicamente os dentes e minimizar os excessos a serem removidos, deve-se usar matrizes comuns 
ou pré-formadas de poliéster. Nos dentes posteriores, deve-se usar matrizes de poliéster ou metálicas. O uso de pré-
-cunhagem facilita a obtenção de contatos proximais.

CONDICIONAMENTO ÁCIDO DO DENTE
Condicionamento ácido total (esmalte e dentina)
Após a colocação do isolamento absoluto ou de outro método adequado de isolamento, aplicar o Condicionador 
Dental Gel às superfícies dentais. Iniciar pelo esmalte, deixando-o em contato por 15 segundos. Em seguida, estender 
o Condicionador Dental Gel sobretoda a dentina e deixar por no máximo 15 segundos. Lavar e secar de acordo com 
as instruções a seguir.

LAVAGEM E SECAGEM
Remover o gel com um sugador de alta potência e um vigoroso spray de água. Lavar as áreas condicionadas por no mí-
nimo 15 segundos. Remover os excessos de umidade das áreas condicionadas utilizando bolinhas de algodão úmidas. 
Para melhores resultados, saturar as bolinhas de algodão com água e espremer em uma gaze seca, antes de remover 
os excessos de água da cavidade. Proceder imediatamente a aplicação de Prime & Bond 2.1 ou XP Bond.

NOTA IMPORTANTE
O objetivo da secagem por absorção é prover a correta quantidade de umidade na superfície dental através da re-
moção do excesso de água e evitar a dessecação da superfície da dentina. Não esfregar a superfície dental durante 
a secagem. A superfície dentária deve ser seca enquanto apresentar áreas de empoçamento, mantendo-se úmida e 
brilhante.

APLICAÇÃO DO PRIME & BOND 2.1
1- Dispensar 2 a 3 gotas de Prime & Bond 2.1 em um pote dappen limpo ou diretamente sobre a ponta aplicadora. Fe-
char o frasco hermeticamente para evitar a evaporação do produto.
2- Aplicar uma generosa quantidade de Prime & Bond 2.1, permitindo que todas as superfícies cavitárias sejam devi-
damente molhadas.
As superfícies cavitárias devem permanecer em repouso por 20 segundos e podem necessitar de aplicações adicionais 
de Prime & Bond 2.1.
3- Remover os excessos de agente de união através de um breve jato de ar (5 segundos, no máximo). A superfície deve 
se apresentar com um brilho uniforme. Caso isso não ocorra, repetir os passos dos itens 1 e 3.
4- Fotopolimerizar Prime & Bond 2.1 por 10 segundos.
5- Aplicar uma segunda camada de Prime & Bond 2.1 sobre toda a cavidade e imediatamente remover os excessos com 
um jato de ar.

Fotopolimerizar por 10 segundos e prosseguir com a restauração.

APLICAÇÃO DO TPH SPECTRUM
Dispensar a quantidade necessária de TPH SPECTRUM sobre um bloco de transferência através de uma leve torção do 
êmbolo no sentido horário. Para prevenir um escoamento do material restaurador, recolocar a tampa na seringa e girar 
o êmbolo no sentido anti-horário após a retirada do material.
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DENTES ANTERIORES
Preencher a cavidade com pequeno excesso para permitir que o material se estenda além das margens da cavidade.

DENTES POSTERIORES
Nos dentes posteriores, é recomendada a aplicação e polimerização por incrementos a fim de minimizar a contração 
de polimerização. Para as restaurações Classes I e II, polimerizar cada incremento (2mm de espessura ou menos) se-
paradamente. IMPORTANTE: Certificar-se de que cada incremento tenha sido exposto à luz pelo tempo adequado.

POLIMERIZAÇÃO
Expor cada área da restauração à luz visível por no mínimo 20 segundos. Para as restaurações Classes I, II, III e IV, o 
compósito deve receber polimerização adicional através das paredes de esmalte vestibular e lingual. Nas restaurações 
em que pinos de retenção forem utilizados, o compósito restaurador deverá ser polimerizado primeiramente ao redor 
de cada pino e, em seguida, a restauração deverá ser completada e polimerizada.

ACABAMENTO e POLIMENTO
O acabamento pode ser realizado logo após a polimerização. Os excessos poderão ser removidos com o auxílio de 
brocas carbide multilaminadas para acabamento. O refinamento do acabamento é realizado usando-se o sistema 
Enhance (discos, taças e pontas em chama de vela) com pressão leve sobre a restauração. Um alto brilho poderá ser 
obtido no TPH SPECTRUM usando-se o novo sistema micro-diamantado de polimento PoGo (disco, taça ou ponta).
Para obter alto brilho com PoGo, recomenda-se aplicar o produto diretamente na superfície restaurada durante 1 mi-
nuto, com leves toques. Não exercer força ou pressão excessiva contra a restauração. Como opcional o polimento de 
brilho pode ser obtido com um disco de feltro e pasta Prisma Gloss.

PROCEDIMENTOS
1º PASSO -Eliminar os excessos e dar a forma externa da restauração usando brocas multilaminadas ou pontas diaman-
tadas de acabamento.
2º PASSO -Adaptar uma ponta Enhance de Acabamento (taça, disco ou chama de vela) ao contra-ângulo da peça-
-de-mão e continuar o acabamento. A abrasividade do sistema Enhance é controlada através da pressão aplicada à 
superfície do compósito: uma grande pressão removerá grandes porções do material restaurador, enquanto uma pe-
quena pressão removerá pequenas porções do material restaurador e produzirá uma superfície mais lisa, facilitando o 
posterior polimento final.
3º PASSO -Fixar uma taça de polimento Enhance ao mandril através da introdução da baioneta do mandril no orifício 
do lado menor da taça. Girar o mandril ¼ de volta para facilitar a fixação. Certificar-se de que o mandril tenha sido 
completamente inserido na taça. Fixar o mandril com a taça ao contra-ângulo de uma peça-de-mão de baixa rotação.
4º PASSO -Aplicar pequena quantidade de Prisma Gloss na superfície de um disco de feltro.
5º PASSO -Para intensificar o brilho, adicionar água em pequena quantidade com o auxílio de um conta-gotas para 
diluir a pasta e usar movimentos circulares. Se for necessário, repetir os procedimentos para obter uma superfície mais 
brilhante.

DETALHES TÉCNICOS
1 -A abrasividade das Pontas de Acabamento poderá ser controlada através da pressão aplicada à superfície do com-
pósito: uma grande pressão removerá grandes porções de material, enquanto uma pequena pressão removerá peque-
nas porções, produzindo uma superfície mais lisa.
2 -A eficiência do polimento é intensificada e os respingos bastante reduzidos através da aplicação do Prisma Gloss à 
superfície da taça ou polimento. Este procedimento permite que se obtenha uma camada aderente da pasta à super-
fície da taça. Utilizar a taça impregnada à sêco e em baixa rotação por 30-60 segundos. Prosseguir com baixa veloci-
dade por mais 30-60 segundos gotejando água sobre o dente e a taça para que um alto brilho seja obtido.

CUIDADOS:
1 -Assim como qualquer instrumento rotatório, o contato prolongado provocará um indesejável aumento de tempera-
tura indesejável, podendo causar danos à restauração e à vitalidade dental. Recomenda-se, portanto, o uso intermiten-
te com pressão leve ou moderada sobre uma superfície umedecida.
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2 -Usar a parte chata ou as bordas da taça de Polimento Enhance. Uma pressão lateral excessiva poderá deslocar a 
taça do mandril.

DETALHES TÉCNICOS PARA OTIMIZAR A ESCOLHA DA COR
A opacidade do TPH SPECTRUM foi cientificamente desenvolvida para permitir um mimetismo entre as estruturas da 
dentina e do esmalte com o compósito restaurador, resultando em uma aparência natural. A cor final será o resultado 
da interação da espessura do compósito e das estruturas dentárias adjacentes (tanto esmalte quanto dentina). A in-
tensidade da cor está relacionada com a espessura do compósito utilizado.
A escala do TPH SPECTRUM corresponde à escala Padrão A, B, C, D
A escala Padrão A possui influência marrom-avermelhada
A escala Padrão B possui influência amarelo-avermelhada
A escala Padrão C possui influência cinza
A escala de cor do TPH SPECTRUM deve ser confeccionada com o próprio material restaurador.
Desta maneira, sua escala TPH SPECTRUM corresponderá exatamente à cor da parte central (corpo) da cor correspon-
dente na escala Padrão.
O uso de aplicação teste é um excelente método para a verificação da cor. A técnica inclui o uso da cor previamente 
selecionada em uma espessura próxima à da restauração final. O material é aplicado sobre a área limpa, hidratada e 
não condicionada para ser então polimerizado.
O dentista, auxiliares e pacientes poderão ter uma visão do resultado da cor selecionada. Após a visualização, o com-
pósito poderá ser facilmente removido com o auxílio de um instrumento clínico. Tenha cuidado com os efeitos que a 
sala ou luz ambiente podem causar na seleção da cor. Os acessórios da sala clínica, paredes coloridas e o reflexo de 
papéis de parede podem influenciar na seleção.Também o guardanapo dental deve ser removido. O ideal é fazer a 
seleção da cor com luz natural, observando a cor do dente por curtos períodos, e usar uma cartolina azul para neutra-
lizar os efeitos da acomodação visual. A observação de um fundo azul terá um efeito relaxante nos olhos do operador, 
aumentando a distinção das cores. É recomendável obter auxílio dos assistentes, e do paciente na seleção da cor.

Cuidados de Conservação

Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo de luz solar direta.

Nº do Lote: Vide Rótulo.
Prazo de Validade: 3 anos.

ATENÇÃO:
Verifique a correlação da versão destas instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.
Para obter gratuitamente estas instruções de uso em formato impresso, solicite nosso atendimento pelo telefone 
0800 771 2226 (somente Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com.

O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.
USO PROFISSIONAL.
PROIBIDO REPROCESSAR
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Presentación

Envase que contiene 01 jeringa de 4g, disponible en los siguientes códigos:
06130710016 - TPH SPECTRUM REP A1
06130710001 - TPH SPECTRUM REP A-2
06130710002 - TPH SPECTRUM REP A-3
06130710003 - TPH SPECTRUM REP A 3,5
06130710004 - TPH SPECTRUM REP B-1
06130710005 - TPH SPECTRUM REP B-2
06130710007 - TPH SPECTRUM REP C2

Composición

Resina Uretano, Poeira de vidro, Aerosil, Canforoquinona, EDAB, BHT, Concentrato, Pigmento e Uvinul.

Indicacionesde Uso

Indicado para restauraciones de dientes anteriores y posteriores en cavidades clase I, II, III, IV y V.

Contraindicaciones

Contra indicado a individuos sensibles a monómeros polimerizables.

Advertencias y Precauciones

- TPH SPECTRUM contiene monómeros polimerizables que pueden causar sensibilización cutánea (dermatitis alérgica 
por contacto) en personas susceptibles. Después del contacto, lave bien el área con agua y jabón. Si se produce sen-
sibilización u otra reacción alérgica, suspenda su uso.
- No utilice TPH SPECTRUM junto con otros materiales que contengan eugenol, ya que estos pueden interferir con el 
endurecimiento y provocar el ablandamiento de los componentes poliméricos del material.
- Se recomienda que durante todos los procedimientos clínicos, los profesionales, asistentes y pacientes usen gafas 
protectoras.
- USO PROSISIONAL

Efectos Adversos

No presenta efectos adversos. 

Instruciones Paso a Paso

SELECCIÓN DE COLOR
Para una correcta selección de color en la escala Estándar, identificar cuál es la tendencia de color del paciente: 
AMARILLO, MARRÓN, GRIS o ROJO.
La selección de color se debe realizar antes de los procedimientos restauradores, mientras el diente está hidratado. Se 
debe realizar una profilaxis previa con Pasta Profiláctica Nupro para eliminar pigmentaciones y placa bacteriana de la 
superficie del esmalte dental. Comparar elcódigo de la escala de colores con el de la jeringa.

PREPARACIÓN CAVITARIA
Restauraciones anteriores: Utilice preparaciones cavitarias convencionales para las cavidades Clases III, IV y V. Res-
tauraciones posteriores:Utilizar preparaciones cavitarias convencionales, pero también realizar un bisel en los ángulos 
cavosuperficiales para facilitar el acondicionamiento ácido del esmalte. No dejar residuos de amalgama o de otros 
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materiales de base en el interior de las cavidades, porque pueden perjudicar en la transmisión de luz y en el endure-
cimientodelmaterial restaurador.

PROTECCIÓN PULPAR (antes del acondicionamiento ácido)
En las cavidades profundas, cubrir la dentina cercana a la pulpa dental (1 mm o menos) con una capa de hidróxido 
de calcio (Dycal o Hydro C), dejando libres las demás paredes de la cavidad para la adhesión con XP Bond o Prime & 
Bond 2.1.

COLOCACIÓN DE LA MATRIZ
Para restaurar anatómicamente los dientes y minimizar los excesos que se van a retirar, se deben utilizar matrices co-
munes o preformadas de poliéster.En los dientesposteriores, se deben utilizar matrices de poliéster o metálicas. El uso 
de preacuñación facilita la obtención de contactos proximales.

ACONDICIONAMIENTO ÁCIDO DEL DIENTE
Acondicionamiento ácido total (esmalte y dentina)
Después de colocarel aislamiento absoluto o de otro método adecuado de aislamiento, aplicar el Acondicionador Den-
tal Gel en las superficies dentales.
Iniciar por el esmalte, dejándolo en contacto durante 15 segundos. Acto seguido, extender el Acondicionador Dental 
Gel sobre toda la dentina y dejar durante 15 segundos. Lavar y secar de acuerdo con las siguientes instrucciones.

LAVADO Y SECADO
Retirar el gel con un aspirador de alta potencia y un spray de agua. Lavar las áreas acondicionadas durante 15 segundos 
como mínimo.
Retirar los excesos de humedad de las áreas acondicionadas utilizando bolas de algodón húmedas. Para mejores re-
sultados, saturar las bolas de algodón con agua y exprimirlas en una gasa seca antes de retirar los excesos de agua de 
la cavidad.
Proceder inmediatamente con la aplicación de Prime & Bond 2.1 o XP Bond.
Nota Importante: El objetivo del secado mediante absorción es proveer la correcta cantidad de humedad en la super-
ficie dental mediante la eliminacióndel exceso de agua y evitar la desecación de lasuperficie de la dentina. No frotar la 
superficie dental durante el secado. Se debe secar la superficie si presenta áreas de encharcamiento, manteniendo la 
superficie húmeda y brillante.

APLICACIÓN DEL PRIME & BOND 2.1
1-Dispensar de 2 a 3 gotas de Prime & Bond 2.1 en un pote dappen limpio o directamente sobre la punta aplicadora. 
Cerrar herméticamente el frasco para evitar la evaporación del producto.
2-Aplicar una generosa cantidad de Prime & Bond 2.1, permitiendo que todas las superficies cavitarias se mojen debi-
damente.
Las superficies cavitarias deben permanecer en reposo durante 20 segundos y pueden necesitar aplicaciones adicio-
nales de Prime & Bond 2.1.
3-Retirar los excesos de agente de unión mediante un breve chorro de aire (5 segundos como máximo). La superficie 
debe presentar un brillo uniforme. Si no es así, repita los pasos de los ítems 1 y 3.
4-Fotopolimerizar Prime & Bond 2.1 durante 10 segundos.
5-Aplicar una segunda capa de Prime & Bond 2.1 sobre toda la cavidad e inmediatamente retirar los excesos con un 
chorro de aire. Fotopolimerizar durante 10 segundos y proseguir con la restauración.

APLICACIÓN DEL TPH SPECTRUM
Dispensar la cantidad necesaria de ESTHET-X HD sobre un bloque de transferencia mediante una leve torsión del ém-
bolo en el sentido horario. Para evitar una fuga del material restaurador, recolocar la tapa en la jeringa y girar el émbolo 
en el sentido antihorario después de retirar el material.
DIENTES ANTERIORES
Rellene la cavidad con un pequeño exceso, permitiendo que el material se extienda más allá de los márgenes de la 
cavidad.
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DIENTES POSTERIORES
En los dientes posteriores se recomienda la aplicación y polimerización por incrementos para minimizar la contracción 
de polimerización.Para las restauraciones Clases I y II, polimerice cada incremento (2 mm de espesor o menos) sepa-
radamente. Importante: Comprobar que cada incremento ha sido expuesto a la luz por el tiempo adecuado.

POLIMERIZACIÓN
Exponer todas las caras de la restauración a la luz visible durante 20 segundos como mínimo. Para las restauraciones 
Clases I, II, III y IV, el compuesto debe recibir polimerización adicional mediante las paredes de esmalte vestibular y 
lingual. En las restauraciones en las que se utilicen pinos de retención, el compuesto restaurador debe polimerizarse 
primero alrededor de cada pino y a continuación, la restauración se debe completar y polimerizar.

ACABADO y PULIDO
El acabado se puede realizar después de la polimerización. Los excesos se pueden retirar con la ayuda de brocas de 
carburo multilaminadas para el acabado. El refinamiento del acabado se realiza utilizando el sistema Enhance (dis-
cos, tazas y puntas) con una presión leve sobre la restauración. Se puede obtener un brillo alto en el TPH SPECTRUM 
utilizando el nuevo sistema de microdiamentes de pulido PoGo (disco, copa o punta). Para obtener un brillo alto con 
PoGo, se recomienda aplicar el producto directamente en la superficie restaurada durante 1 minuto, con leves toques. 
No ejercer fuerza o presión excesiva contra la restauración. De forma opcional el pulido de brillo se puede obtener con 
un disco de fieltro y pasta Prisma Gloss.

PROCEDIMIENTOS
1er Paso: Eliminar los excesos y dar la forma externa de la restauración utilizando brocas multilaminadas o puntas de 
diamantes de acabado.
2º Paso: Adaptar una punta Enhance de Acabado (copa, disco o punta) al contrángulo de la pieza de mano y continuar 
el acabado. La abrasión del sistema Enhance se controla mediante la presión aplicada en la superficie del compuesto. 
Una gran presión retira grandes porciones del material, mientras que una pequeña presión retira pequeñas porciones 
delmaterial restaurador y produce una superficie más lisa, facilitando el posterior pulido final.
3er Paso: AFijar una copa de pulido Enhance al mandril a través de la introducción de la bayoneta del mandril en el 
orificio del lado más pequeño de la copa.Girar el mandril 1/4 de vuelta para facilitar la fijación. Comprobar que el man-
dril se ha introducido completamente en la copa. Fijar el mandril con la copa al contrángulo de una pieza de mano de 
baja rotación.
4º Paso: Aplicar una pequeña cantidad de Prisma Gloss en la superficie de un disco de fieltro.
5º Paso: Para intensificar el brillo, añadir agua en pequeña cantidad con la ayuda de un cuentagotas para diluir la pasta 
y usar movimientos circulares. Si es necesario, repetir los procedimientos para obtener una superficie más brillante.

DETALLES TÉCNICOS
1-La abrasión de las Puntas de Acabado se puede controlar mediante la presión aplicada en la superficie del com-
puesto. Una gran presión retiragrandes porciones del material restaurador, mientras que una pequeña presión retira 
pequeñas porciones, produciendo una superficie más lisa.
2-La eficiencia del pulido se intensifica y los respingos se reducen bastante mediante la aplicación del Prisma Gloss 
en la superficie de la copa o pulido. Este procedimiento permite que se obtenga una capa adherente de la pasta en la 
superficie de la copa. Utilizar la copa impregnada en seco y en baja rotación durante 30-60 segundos. Proseguir con 
baja velocidad durante 30-60 segundos más, goteando agua sobre el diente y la copa para obtener un brillo alto.

CUIDADOS:
1-Así como cualquier instrumento rotatorio, el contacto prolongado provoca el aumento indeseado dela temperatura, 
pudiendo causar daños a la restauración y a la vitalidad dental. Por lo tanto, se recomienda el uso intermitente con 
presión leve o moderada sobre una superficie humedecida.
2-Utilizar la parte plana o los bordes de la copa de Pulido Enhance. Una presión lateral excesiva puede desplazar la 
copa del mandril.
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DETALLES TÉCNICOS PARA OPTIMIZAR LA ELECCIÓN DEL COLOR
La opacidad del TPH SPECTRUM ha sido desarrollada científicamente para permitir el mimetismo entre las estructuras 
de la dentina y del esmalte con el compuesto restaurador, generando como resultado una apariencia natural.
El color final será el resultado de la interacción del espesor del compuesto con las estructuras dentales adyacentes 
(esmalte y dentina). La intensidad del color está relacionada con el espesor del compuesto utilizado.
La escala del TPH SPECTRUM corresponde a la escala Estándar A, B, C, D
La escala Estándar A posee influencia marrón-rojiza
La escala Estándar B posee influencia amarilla-rojiza
La escala Estándar C posee influencia gris
La escala de color del TPH SPECTRUM se debe confeccionar con el propio material restaurador.
De esta manera, su escala TPH SPECTRUM corresponde exactamente al color de la parte central (cuerpo) del color 
correspondiente en la escala Estándar.
El uso de la aplicación de prueba es un excelente método para comprobar el color. La técnica incluye el uso del color 
previamente seleccionado con un espesor próximo al de la restauración final. El material debe aplicarse sobre el área 
limpia, hidratada y no acondicionada para ser polimerizado.
El dentista, los auxiliares y los pacientes pueden tener una visión del resultado del color seleccionado. Después de la 
visualización, el compuesto puede retirarse fácilmente con la ayuda de un instrumento clínico. Tomar cuidado con los 
efectos que la sala o la luz ambiente pueden causar en la selección del color. Los accesorios de la sala clínica, las pare-
des coloridas y el reflejo de los papeles de pared pueden influenciar en la selección. También la servilleta dental debe 
retirarse. Lo ideal es hacer la selección del color con luz natural, observando el color del diente durante periodos cortos 
y utilizar una cartulina azul para neutralizar los efectos de la acomodación visual. La observación de un fondo azul tiene 
un efecto relajante para los ojos del operador, aumentando la distinción de los colores. Se recomienda obtener la ayuda 
de los asistentes y del paciente en la selección del color.

Medidas de Conservación

Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C) y protegiéndolo de la luz solar directa.

Número do lote: Ver la etiqueta
Plazo de Validad: 03 años

ATENCIÓN:
Verifique la correlación de la versión de estas Instrucciones de uso con el producto comprado indicado en el empaque.
Para obtener estas instrucciones de uso de forma gratuita en formato impreso, solicite nuestro servicio llamando al 
0800 771 2226 (solo en Brasil) o por correo electrónico a atendimento@dentsplysirona.com.

EL FABRICANTE RECOMIENDA UN USO ÚNICO.
USO PROFESIONAL
PROHIBIDO REPROCESAR


